
基材合板 基材
ＭＤＦ

人工突板 平面 曲面、
凸凹、

塗装 無塗装 厚み 接着剤 化粧材 サネ加工

第１認定
合板
１５年取得

○
ラワンのみ

× × ○ × × ○ 2.5㎜～
5.5㎜
9㎜～
15.0㎜

エマルジョン
のみ

突板
化粧紙
和紙

×

第２認定
ＭＤＦ
１５年取得

× ○
パインのみ

× ○ × ○ ○ 2.5㎜～
30.0㎜

エマルジョン
のみ

突板
化粧紙
和紙

×

第３認定
人工突板
合板
１５年取得

○
ラワンのみ

× ○ ○ × ○ ○ 2.5㎜～
5.5㎜
9㎜～
15.0㎜

エマルジョン
のみ

人工突板 ×

第４認定
合板
２４年取得

○
ラワンのみ

× ○ ○ ○ ○ ○ 2.2㎜～
63.1㎜

記載の
４種類

記載の
化粧材
全て

○

第５認定
ＭＤＦ
２４年取得

× ○
パイン
スギ
ラワン

○ ○ ○ ○ ○ 2.2㎜～
63.1㎜

記載の
４種類

記載の
化粧材
全て

○

平成２４年取得、第４認定、第５認定に値する（＝可） 材料加工例及び化粧材

形状、表面の状態は平プレス加工、ローラープレス加工の平面状態＝可、フローリングのサネ加工＝可、 真空加工、ラッピング加工、Ｖカット加工、ポストフォーミング加工、な
どの曲面、凹凸面２０㎜迄、曲面凹凸面＝可 厚みはそれぞれ２．２ミリ～６３.１ミリまで 塗装及び無塗装＝可 化粧材としては、オレフィン、塩ビ、アルミ、メラミン樹脂板、化
粧紙、 突板は記載の樹種、和紙貼り＝可 人工突板＝可、（ただし、全て大川化粧合板協同組合品質管理機構 の管理の下で行う）


